
MATERIALES

Coloca en un recipiente el acetato y el
agua necesaria para que el textil quede
holgado. 
Humedece el textil e introduce al baño
de mordiente usando guantes.
Deja por 45 minutos. Revuelve de vez en
cuando.
Enjuaga suavemente y deja secar o tiñe
de inmediato.

para 100 gr. textil 

PREPARACIÓN  MORDIENTE

mordentado con
acetato de aluminio 

sobre FIBRAS VEGETALES

alumbre......................20 gr.
vinagre de alcohol.....200 ml.
cal apagada................10 gr.
guantes
recipiente
cuchara

Disuelve el alumbre en agua caliente.
Añade el vinagre y luego incorpora la cal. 
Revuelve bien para que no queden grumos.

balanza
agua
textil
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BAÑO  DE  MORDIENTE
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